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Proprietà Metodo Unità di misura Valore
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Proprietà

Peso specifico 0,907

0,02

ISO 1183

Assorbimento d'acqua ISO 62

g/cm
3

Metodo Unità di misura

Allungamento a rottura (50 mm/min)

 

Resistenza all'impatto IZOD (23°C)

Durezza D Shore

ISO 180

ISO 868
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Proprietà

Resistenza alla trazione (50 mm/min) Mpa 25ISO 527

Coefficiente di dilatazione

a 20°C  1,1�10
�4

Modulo a flessione ISO 178

Metodo Unità di misura Valore

ISO 11359�2 mm/m°C

a 80°C  1,7�10
�4

Revisione Motivo Data

ISO 527 % 10

aggiornamento 02/03/2010
28/04/2011

Il polipropilene ha eccellenti proprietà meccaniche, di resistenza all’urto e alla rottura a 23° C. Queste proprietà 

vengono compromesse severamente dalle basse temperature, particolarmente vicino o sotto O° C. Per un uso 

specifico a basse temperature, vi preghiamo di contattarci
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Codice Descrizione Specifica di riferimento

 Schede tecniche lastre in PP teso  

0 emissione
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Resistente all'acqua, ai grassi, agli alcool ed anche a determinati solventi.

Il polipropilene è un polimero che gonfia se esposto a determinati solventi.

����
�

Il trattamento corona su entrambe le facce è garantito per 3 mesi a partire dalla data di fabbricazione, 

contrassegnata su ogni bancale. Sono raccomandati inchiostri speciali per polipropilene

   

02/03/2010
28/04/20112 aggiornamenti legislativi

1 aggiornamento
17/04/2008

DIGE

Revisione Motivo Data

TEC PRO SIC SAQ
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Si suggerisce di condizionare il materiale a temperature intorno a 20° C. Il taglio e la piegatura sono possibili sia con 

sistemi manuali che automatici.
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Le lastre hanno bisogno di 24 % 48 ore dopo la consegna per acclimatarsi alla temperatura ambiente 

(circa 20° C). Non impilare i pallets. Rimuovere le reggette dai pallets appena ricevuti.

Resistività superficiale normale ASTM D 257 1 ca. 10
14

Resistività superficiale antistatico ASTM D 257 1 ca. 10
10
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Proprietà Metodo Unità di misura Valore
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emissione 17/04/2008

2

SIC

Revisione Motivo Data
0

DIGETEC SAQPRO

aggiornamenti legislativi 28/04/2011
02/03/20101 aggiornamento
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Descrizione Specifica di riferimento

 Schede tecniche lastre in PP teso  
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